_ Technisches Datenblatt 5.2.66

Basislacke

SikkEns Autobase® Plus RM SEC

NUR FUR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

| Kurzbeschreibung

Autobase Plus SEC (Special Effect Colors) sind speziell entwickelte Ready Mix Farbtdne fur das Autobase Plus System.
Dieses Produkt darf laut VOC-Gesetzgebung nicht fur die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

100 Autobase Plus SEC
:I:I 50 Plus Reducer

Sikkens Mef3stab verwenden
Nr. 1 Schwarz

Spritzpistole: Arbeitsdruck:
1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar am Lufteinlass
HVLP max. 0.6-0.7 bar an der Luftkappe

Verarbeitung Autobase Plus SEC Farbtone:
=
o Volle Schicht — mittlere Schicht — Effektschicht
=

¥

Zwischen den Schichten: Vor dem Klarlackauftrag:
3-5 Minuten bei 20°C 15 Minuten bei 20°C

o o g0

Klarlackapplikation
— Siehe TDB des jeweiliges Klarlackes

| Geeigneten Atemschutz verwenden
Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt fiir ausfihrliche Produktinformationen

Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit
Frischluftzufuhr
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[ Kurzbeschreibung

Autobase Plus SEC (Special Effect Colors) sind speziell entwickelte Ready Mix Farbtdne fur das Autobase Plus System.
Dieses Produkt darf laut VOC-Gesetzgebung nicht fur die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.

| Geeignete Untergriinde

Alle Autobase Plus SEC Farbténe missen auf: Colorbuild Black, Colorbuild Plus Black, Autobase Plus Black
oder einem vollstandig durchgetrockneten und geschliffenen schwarzen Decklack aufgetragen werden.

Mit Ausnahme von Autobase Plus SEC2322 (NIS AV2), welches tiber den Farbton NIS1052 aufgetragen
werden muss.

[ Produkt und Zusatze

Autobase Plus SEC Farbton

Plus Plus Reducer Fast; fur Lackierungen bei Temperaturen zwischen 15°C-25°C.
Reducer Plus Reducer Medium; fiir Lackierungen bei Temperaturen von 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow; fir Lackierungen bei Temperaturen von 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow; zur Verwendung bei extrem hohen Temperaturen von tber 35°C.

| Rohstoffbasis

Autobase Plus SEC: Physikalisch trocknende Bindemittel

| Untergrundvorbehandlung

Endschliff mit P500
o0 Anfangliche Schleifschritte kénnen mit einer groberen Kérnung durchgefuhrt werden; P360 - P400
0 Zwischen den unterschiedlichen Schleifschritten maximale Schritte von 100er Schleifpapier oder
weniger einhalten.
o0 Ausfihrliche Informationen zur Oberflachenvorbehandlung siehe TDB S8.06.02

Endschliff mit P1000
0 Anfangliche Schleifschritte kdnnen mit einer gréberen Kérnung durchgefihrt werden; P600 - P800
o0 Zwischen den unterschiedlichen Schleifschritten maximale Schritte von 200er Schleifpapier oder
weniger einhalten.
0 Ausfihrliche Informationen zur Oberflachenvorbehandlung siehe TDB S8.06.02

Entfernen Sie vor dem Auftragen des Decklackes jegliche Oberflaichenverunreinigung unter Verwendung
entsprechender Oberflachenreiniger.
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| Mischung |

i

Autobase Plus SEC Farbton vor Gebrauch griindlich durchriihren

100 Autobase Plus SEC Farbton
50 Plus Reducer

:|:| Elast-o-Actif sollte nicht in den Autobase Plus Farbton zugegeben werden.

Viskositat

14-15 Sekunden DIN 4 bei 20°C.

[ Spritzpistole / Arbeitsdruck

Spritzpistole DusengrofRe Arbeitsdruck
>l FlieBbecher 1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar am Lufteinlass
HVLP max. 0.6-0.7 bar an der Luftkappe

| Topfzeit

6 Monate bei einer Lagerung im geschlossenen Gebinde bei 20°C.
4 Stunden bei 20°C in einem geschlossenen Gebinde wenn Hérter zugegeben wurde.
Die spritzfertige Mischung vor Gebrauch griindlich aufriihren.

| Verarbeitung |

Eine volle Einzelschicht auftragen und eine Zwischenabluftzeit von 3-5 Minuten bei 20°C gewéhren, bis der
Basislack komplett matt/halbmatt trocknet. Danach eine mittlere Schicht auftragen, bis zum Erreichen der
Deckkraft und abermals 3-5 Minuten bei 20°C Zwischenabliiften, bis der Basislack vollstandig matt/halbmatt
getrocknet ist.

Bei Bedarf, durch Reduzieren des Drucks auf 1.0-1.5 bar am Einlass der Spritzpistole und mit voll
durchgezogenem Abzug, einen Effektgang (Orientierungsschicht der Metallics) auftragen. Abstand auf ca. 30
cm vergrofern.

Vor dem Klarlackauftrag mindestens 15 Minuten bei 20°C abliften lassen.

| Schichtdicke

Bei Verarbeitung wie angegeben;
Autobase Plus SEC 15-30 pm
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[ Abkleben

Autobase Plus SEC Farbttne kénnen nach einer Abliuftzeit von 20 Minuten bei 20°C abgeklebt werden.

Temperaturerhthungen in Kombination mit der Luftbewegung, erhdht die Abklebefahigkeit.
Objekt vor dem Abkleben auf Umgebungstemperatur abkihlen lassen, danach kann eine zweite Schicht
Autobase Plus aufgetragen werden.

[ Leichtes Anschleifen von Fehlstellen

Autobase Plus SEC Farbton ausreichend abliften lassen, mind. 20 Minuten bei 20°C.
Fehlstelle vorsichtig trocken mit P500 oder nass mit P1000 Feinschleifpapier ausschleifen. Vor erneutem
Auftragen von Autobase Plus SEC die Schleifriickstande griindlich entfernen.

[ Uberlackierbar mit

Allen derzeitigen Sikkens Klarlacken
Mit Ausnahme von; Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear UV.

[ Uberlackierbar nach

2 2 2 Autobase Plus SEC Farbtdne missen innerhalb 48 Stunden (2 Tage) Uberlackiert werden.

o o
* e e o o0
0® * %00 0e® g 00

| Materialverbrauch

Bei empfohlener Arbeitsweise betragt der theoretische Materialverbrauch + 14 m2/L spritzfertige Mischung.

Der praktische Materialverbrauch ist abhéngig von mehreren Faktoren, z.B. Form des Objekts, Struktur der
Oberflache, Applikationsmethode, Druck und Applikationsumstéande.

| Reinigung der Arbeitsgerate

Sikkens Lésemittel oder I6semittelhaltiger Guncleaner

[ vOC

Der VOC-Gehalt dieses Produktes in der spritzfertigen Mischung betréagt 800 g/Liter.

| Lagerung des Produktes

Die Produktlagerstabilitat ist festgelegt, wenn Produkte ungedffnet bei 20°C gelagert werden.
Vermeiden Sie zu hohe Temperaturschwankungen.
0 Produktlagerstabilitat siehe TDB S9.01.02

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gultigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, ,Verarbeiten von
Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)" zu beachten.
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Akzo Nobel Coatings GmbH Akzo Nobel Coatings GmbH Akzo Nobel Car Refinishes AG
KruppstraB3e 30 AubergstralRe 7 Adetswilerstrasse 4

D-70469 Stuttgart A-5161 Elixhausen CH-8344 Baretswil

Tel: +49 (0)711 8951 -0 Tel: +43 (0)662 48989 - 250 Tel: +41 (0)44 931 44 44

NUR FUR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschépfend sind. Sie beruhen auf dem
gegenwartigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwartig giiltigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt furr eine andere auf3er der im technischen
Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestéatigung der Eignung des Produktes fur diesen Zweck von uns erhalten zu
haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Mafnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des
Anwenders gultigen Gesetze und Verordnungen erfillt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach
Verfugbarkeit) fir dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklérung, die von uns uber das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder
anderweitig), wird geman unseres aktuellen Wissensstands gegeben. Qualitat oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren kdnnen die Verwendung
und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb ibernehmen wir keinerlei Haftung tiber die Leistung des Produkts bzw. fur jeden Verlust oder Schaden,
der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdriicklich unser schriftliches Einverstéandnis gegeben. Alle gelieferten Produkte
und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an
und Uberpriifen Sie es sorgféltig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und geman
unseren Richtlinien Anderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version
dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwahnte Markennamen sind Warenzeichen oder fir AkzoNobel lizenziert.
Zentrale:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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