
         

     

Untersuchungen an RIW - Kranschienenunterlagen 
Einfederung bei mittiger Punktbelastung 

 

Test on RIW – Crane rail underlayers 
compression at central point load 
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     Seite / page 2 Druckverteilungskurven, Unterlage: Vulkollan 30  
  Test on RIW – Crane rail underlayers 
  distribution curves, underlayer: Vulkollan 30 
 
 
 

Flächendruck bei Flächendruck bei 
mittiger Belastung P außermittiger Belastung P 
 
area pressure at area pressure at 
central load P eccentric load P 
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  Test on RIW – Crane rail underlayers 
  distribution curves, underlayer: Vulkollan 40 
 
 
 

Flächendruck bei Flächendruck bei 
mittiger Belastung P außermittiger Belastung P 
 
area pressure at area pressure at 
central load P eccentric load P 
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  Test on RIW – Crane rail underlayers 
  distribution curves, underlayer: 350 G11 
 
 
 

Flächendruck bei Flächendruck bei 
mittiger Belastung P außermittiger Belastung P 
 
area pressure at area pressure at 
central load P eccentric load P 
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  Test on RIW – Crane rail underlayers 
  distribution curves, underlayer: 5160 G11 
 
 
 

Flächendruck bei Flächendruck bei 
mittiger Belastung P außermittiger Belastung P 
 
area pressure at area pressure at 
central load P eccentric load P 
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  Test on RIW – Crane rail underlayers 
  tipping of rail at eccentric load 
 
 
 
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


