Aluminium

Nast efter kolstal ar val kanske aluminium ett av vara vanligaste konstruktionsmaterial.

Grundamnet aluminium utvinns ur bergarten bauxitmalm som framforallt finns i tropiska

regioner. Via en kemisk process med natriumhydroxid |6ser man ut aluminiumoxid. | en
elektrolys fas sedan ren aluminium ur aluminiumoxiden.
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Aluminiumlegeringar

Ren aluminium anvands ganska sallan i konstruktionssammanhang. Ofta tillsatts nagra
legeringsamnen for att forstarka vissa specifika egenskaper.

Har ar nagra exempel:

Kisel och Mangan — Okar hallfastheten och korrosionsbestindigheten
Magnesium — Forbattrar bearbetningsbarheten

Titan — Forbattrar varmetaligheten




Aluminiumets fordelar resp nackdelar (jamfért med kolstal)

Fordelar:

Lagre vikt (ca en tredjedel)

Hogre korrosionsbestandighet (bildar ett skyddande oxidskikt och rostar inte som stal)
Formbarhet (enklare att bade gjuta, pressa och bearbeta)

Battre elektrisk ledningsformaga

Hogre termisk ledningsformaga

Lattare att atervinna (forlorar inte sina egenskaper vid nedsmaltning)

Nackdelar:

Lagre hallfasthet (speciellt vid hoga temperaturer)
Samre utmattningsegenskaper

Lagre slitstyrka

Lite svarare att svetsa




Nagra tillampningar ...
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Hallfastegenskaper for aluminium kontra kolstal
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Utmattningsegenskaper for aluminium kontra kolstal
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Koppar

Koppar utvinns ur kopparmalm som renas fran féroreningar i olika smaltningsprocesser och
slutligen (i likhet med aluminium) genom elektrolys.

| Falu koppargruva har koppar brutits anda fran 800-talet fram till 1970
da gruvan stangdes. Den ar numera en valkand turistattraktion.




Koppars fordelar resp nackdelar

Fordelar:

Hog korrosionsbestandighet (bildar ett skyddande oxidskikt och rostar inte som stal)
Formbarhet (enklare att bearbeta)

Elektrisk ledningsformaga

Hog termisk ledningsformaga

Nackdelar:
Mjukhet

Dyrt

Lag hallfasthet




Kopparlegeringar

Ren koppar anvands exempelvis i kablar, men ocksa till VVS-ror, takbeldggning mm.

Zink — Ger Massing som ar lattare att gjuta och bearbeta
Zink och Nickel — Ger Nysilver med en silvervit farg

Tenn — Ger Brons med goda hallfasthetsegenskaper och laga friktion




Nagra tillampningar ...
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Titan

Titan ar ett relativt exklusivt material nastan helt utan nagra nackdelar forutom priset.

Fordelar:

Mycket hog korrosionsbestandighet (bildar ett sjalvreparerande skyddande skikt)

Lag vikt
Hog hallfasthet (i nivda med hardat stal)

Nackdelar:
Dyrt

Nagra tillampningar ...

Titanskruv i kakbenet

Titanskruv i skelett

Exklusiva klockor




Videolankar

Aluminium 0 —27:34 (42:35)
https://youtu.be/hLoAo3mkOhg



https://youtu.be/hLoAo3mkOhg
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